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Beproevingsverslag  12.03664.01

Uw bericht van Uw kenmerk Datum

27-08-2012 25-09-2012

Gevraagde testen :

Wassen en drogenISO 6330 (2000) + A1 (2008), ISO 6330
(2012)

27-08-2012overhemdT1211809

27-08-2012naamlintjesT1211808

27-08-2012washandjes met naamlintjeT1211807

Ontvangstdatum staalInformatie gegeven door de aanvragerStaalnummer

Dit verslag bestaat uit 6 blz en mag niet worden gereproduceerd, behalve in volledige vorm, zonder schriftelijke toestemming van
Centexbel.
De analyseresultaten gelden voor de ontvangen stalen. Centexbel is niet verantwoordelijk voor de representativiteit van de stalen.
Bij de toetsing van de conformiteit met de specificaties is geen rekening gehouden met de onzekerheid op de testresultaten.
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25-09-2012

Geen zichtbare veranderingenBeoordeling

86 gMassa proefstalen

50Aantal wascycli

E = Trommeldrogen (2000)Droogmethode

2A- 60°C (2000)Wasmethode en temperatuur

ECE detergentGebruikt detergent

Wascator FOM 71Apparatuur

-Afwijking van de norm

ISO 6330 (2000) + A1 (2008), ISO 6330 (2012)Toegepaste norm

11-09-2012Datum beëindiging test

Wassen en drogen

M1211860
T1211809 - overhemd
T1211808 - naamlintjes

Referentie:

Uitgevoerd onder accreditatie in het fysisch lab onder de verantwoordelijkheid van Willy Vande Wiele
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Geen zichtbare veranderingenBeoordeling

86 gMassa proefstalen

5Aantal wascycli

E = Trommeldrogen (2000)Droogmethode

1A- 92°C (2000)Wasmethode en temperatuur

ECE detergentGebruikt detergent

Wascator FOM 71Apparatuur

-Afwijking van de norm

ISO 6330 (2000) + A1 (2008), ISO 6330 (2012)Toegepaste norm

13-09-2012Datum beëindiging test

Wassen en drogen

M1211860
T1211809 - overhemd
T1211808 - naamlintjes

Referentie:

Uitgevoerd onder accreditatie in het fysisch lab onder de verantwoordelijkheid van Willy Vande Wiele
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Geen zichtbare veranderingenBeoordeling

133 gMassa proefstalen

50Aantal wascycli

E = Trommeldrogen (2000)Droogmethode

2A- 60°C (2000)Wasmethode en temperatuur

ECE detergentGebruikt detergent

Wascator FOM 71Apparatuur

-Afwijking van de norm

ISO 6330 (2000) + A1 (2008), ISO 6330 (2012)Toegepaste norm

11-09-2012Datum beëindiging test

Wassen en drogen

T1211807 - washandjes met naamlintjeReferentie:

Uitgevoerd onder accreditatie in het fysisch lab onder de verantwoordelijkheid van Willy Vande Wiele
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Geen zichtbare veranderingenBeoordeling

133 gMassa proefstalen

5Aantal wascycli

E = Trommeldrogen (2000)Droogmethode

1A- 92°C (2000)Wasmethode en temperatuur

ECE detergentGebruikt detergent

Wascator FOM 71Apparatuur

-Afwijking van de norm

ISO 6330 (2000) + A1 (2008), ISO 6330 (2012)Toegepaste norm

13-09-2012Datum beëindiging test

Wassen en drogen

T1211807 - washandjes met naamlintjeReferentie:

Uitgevoerd onder accreditatie in het fysisch lab onder de verantwoordelijkheid van Willy Vande Wiele



Beproevingsverslag  12.03664.01

Datum

Pag. 6/6

25-09-2012

Mengstaal van
T1211809 (overhemd)
T1211808 (naamlintjes)

M1211860

Staalhistoriek

Staalhistoriek


